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Uvod

/dér nad  Sézavou se poprvé  pisemné
Fipomind roku 1234 jako “villam nomine Sar’.
Bovodnf osada stdvala ve Starém mésté a jiz
roku 1607 byl Zdér povysen na mésto. Klaster
byl ve Zd&Fe zalozen roku 1252 (1) a pfsemné
se pfipomind poprvé roku 1255 jako "monaste-
rio in Saarh” &). Asi sto let poté, n&kdy v polo-
ving 14. stoletl pracoval jiz ve Zdéte hamr. Stdl
pobliz klastera lezictho severné od vsi v misté
nazyvaném Hamrmyl. Zakladatelem a stavitelem
tohoto hamru byl ﬁomernk Kuncman, ktery jej

ozd&ji prodal dvéma jihlavskym méfanom,

einlinovi Vejpankovi a A|Lertu reuzpurgerovi
(3) Tito hamr po jisté dob& spole¢ného uzivani
rozdélili na dvé poloviny a polovinu budovy
prodali svému pitbuznému Mikulési Hamrimido-
vi. Ten viak prevedl svi podil za 15 kop
Ceskych groso zdarskému kldsteru s podminkou
rybolovu pro druhou polovinu Harmylu ze
sousedniho kldsterského rybntka. Oba jihlavitt
mé&%fané prodali zanedlouho, iz v roce 1365,
svoji polovinu opét drfvéjsimu majetnku Kuncma-
novi, ktery tak drzel Hamrmyl spolu s klésterem.

Pri Gstupu krdéle Zikmunda od Némeckého Brodu
vypdlili v roce 1404 Uhti ve Zdére mlyn a také
selezny hamr, jmenovany jako Hamrmyl (4).
Znigenim Hamrmylu utrpél nejen 2ddarsky klgster,
ktery vlastnil polovieni majetek, ale té2 maiitel
druhé poloviny, kterym byl tehdy Mikulas, zvany

‘mlady mistr”. Ten odstoupil svoji polovinu
spéleného Hamrmyly za 61 kop é;ro§0 zpét
klagteru. K tomuto t¢elu byla dne 13. ¢ervence

1406 sepsdna novd listing, jcko ndhrada za
kupnl smlouvu zni¢enou pozdrem. Aviak iz
ndsledujictho roku 1407 je ve Zddrském urbdri
uvddén v seznamu 2ddrskych obyvatel hamernik
Her¥o, ktery byl drzitelem obou prutd - vétvi -
pidy a odvadél z nich po 4 grosich v jednom
terminu (3). V roce 1478 se zde uvadr les Hamr-
feld s rybnikem (3), kdy? predtim, v roce 1443
mé&l hamr pronajat hamernk Hanousek, jemu#
roku ]447P dala obec né&které pozemky na
hamrmylském poli k vybudovdani hamerského
rybnka.

Poté mizf na dobu vice nez 135 let jakékoliv
plsemné zprévy o hamru ve Zdére, a? v roce
1614, kdy se jiz povodni funkce hamrd méni a
redukénl pece jsou stiidany kujnicimi vyhnémi,
postavil biskupsky hospoddisky rada a pozdéjsi
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maijitel novoméstského statku Simon Kratzer ze
Schonsberka zelezny hamr ve Zdare, kdyz zde
fedtim strhl ¢ast konventnf budovy. Tento hamr
oznaéme jej pracovné "KrOfZGFOV"{ stdl o néko-
lik set krokd ddle, ne? byly zbotené konventni
budovy kléstera, z jejichz materidlu byl posta-
ven (\é{ Jak se vyslovné uvads, stél mezi kldste-
rem a méstem. Jsou viak pochybnosti o tom, ze
by se v tomto hamru vibec kdy pracovalo. V

roce 1650, tj. v dobé, kdy se na Zdérsku obje-
vujf prvnf dfevouhelné vysoké pece, byl tento
hamr, Gdajné od roku 1614 nevyuZity,

preménén cistercidckym koadjuktorem Vaclavem
Hub&ekem na papfrnu (3). Jiny pramen (5) Fadi
vznik papirny ve Zdare do roEu 1651. Timto
atem konef té2 Gdobi Zelezdrstvi v samotném

ddre, a to na velmi dlouhou dobu, do poloviny
20. stoleti. Z papirny byl pozdgji ziizen parnf
mlyn Hellerdv, aviak kdyZ roku 1893 vyhorel,
byla zde zffzena iz jenom pila (5). Pro lokalitu,
na niz stéval "KratzerGv” hamr, jsou je$t& dnes
pouzivéna jména: Papfrna, Stary mlyn a Stard
pila. Mezi star$i generaci pre?ivd frekvento-
vanéji oznaten! Stary mlyn, popfipadé Papirna,
v mlad$l generace pak oznacenf Stard pila,
popt. Stary mlyn.

Lokalita Stard pila - povrchovy sbér a
analyzy

Je nepochybné, 2e "Kratzerdv' hamr stéval v
mist& dnednf lokality oznacované jako Stard pila
{obr.1). Poloha hamru je viak znacné& nejasnd,
nebof po ieho zdniku byla velmi pravdépo-
dobné& na tomtéz vodnim dile nejprve pstavena
papirna, pozdé&ji mlyn a nakonec pila. Vodni
ndhon na toto vodnf dilo je v sou¢asnosti témé&r
cely zasypdn asi dva aZ tfi metry vysokou
navézkou zeminy a pouze odpadnf Iondl e v
terénu z&&sti zachovén, a to aZ po jeho
zalsténf do Feky Sazavy. Povrchovym prizku-
mem v Gnoru 1989 a v kvétnu téhoZ roku zde
byly podél odpadntho kandlu nalezeny
selezéiské strusky a zbytky keramiky. V kvétnu
1989 byly vyzvednuty 2elez&rské strusky té% z
lokality Hamrmyl, a to z vykopu mezi plotem
dneintho tovarntho objektu a vefejnou cestou.
Vzorky t#f strusek a keramiky byly podrobeny
prvkové rtg. spekirélni mikroanalyze. Vysledky
t&chto analyz jsou usporéddny v tab.1.



Zhodnoceni vysledkd analyz

Viechny analyzované strusky byly sklovité
konzistence, slabé feromagnetické. Jak plyne z
vysledkd v tab.l, podle indexu zésaditosti
(&oO/SiO ) mé&ly kyselou povahu s indexy zdésa-
ditosti 0407, G189 6 G167 v potadt podie
uvedené tabulky, se stfedni hodnotou 0,407 a
smé&rodatnou odchylkou O,138.

Porovndme-li sloZenf strusek z lokalit Staré pila
a Hamrmyl se sloZenfm souboru drevouhelnych
vysokopecnich strusek z deseti hutnickych lokalit
na Ceskomoravské vrchoving a v okolf Blanska
a strusek z lokalit, kde pracovaly dymacky,
kusové pece a kujnici vyhné (6) - jde rovnéz o
deset lokalit z téze oblasti - potom se strusky
podle tab.1 Fadl jednozna&né& mezi strusky z
drevouhelnych vysokych pecf.

Jiné typy strusek, ne? jsou uvedeny v tab.l,
nebyly na lokalité Stard pila nalezeny. Jestlize
vylouéime moZnost zavleceni téchto strusek z
vy$e polozenych hutf v Polni¢ce, pak je pravdé-
odoEné, e v mistech byvalého "Kratzerova’
amru, ziizeného v roce 1614, mohla stét
drevouhelnd vysokd pec nikoli pec kusova.
Podle semiempirického vzorce

T°C - (360 « AlLO,- RO) /0,228 , (1)

v némz RO je soutet hmotnostnich procent
bazickych oxidi, vedou odhady teploty tavent
strusek podle tab.1 k teplotém 1518, 1591 a
1528 °C se sttednf hodnotou 1546 °C a smé&ro-
datnou odchylkou 40 °C. Tyto teploty taveni
strusek jsou nad teplotou taven( &istého Zeleza,
ktera je 1535 °C a vysoko prevysuji teplotu
taven( surového Zeleza, kterd se podle obsahu
uhlku pohybovala kolem 1130 °C pro surové
Yelezo priblizng eutektického slozent,

Zavle&enf strusek vodou z hutf v Polni¢ce se zdd
byt mdlo pravdépodobné, nebof v cesté stdlo
n&kolik rybntkd a neni znédmo, 2e by doilo ke
strfenl hrdzf po druhé poloving 17. stoleti.
Pramen Sazavy prichdzejici od Velkého Darka
nad obci Polnickou byval kraji nebezpecny,
nebof Velké Ddrko md rozlohu pres 206 ha.
Svoboda (5) uwvadi, 2e roku 1631 se Ddiko
strhalo a domy pobl? vody i v mist& papirny
odnesla voda. V té dobé& viak vysoké pece v
Polni¢ce jest&é nepracovaly, byly zprovoznény
teprve v roce 165p3.

Tyto skuteZnosti ukazujl, e je docela dobre

moZné predpokladat, 2e na mist¢ dymacky
mohla byt v hamru postaveném ve Zdéfe v roce

1614 ztizena jiz drevouhelnd vysokd pec
urend ke kontinudlnimu tavenl Zeleza. Je
zZndmou skute€nost, 2e prvni dfevouhelné
vysoké pece byly uvedeny do provozu v
Zéapadnich Cechéch na Zbirozsku koncem 16.
stoﬁeﬂ Kaorlova hut 1595) Jindrichem Kagparem
ze Sartu (7), v Krug

nych hordch jiz v roce 1600
Kovarska pred r. lgOO), v oblasti Jesentkd jiz k
roku 1616, v Adamové v Brna se vztahuje
plsemny zdznam k roku 1649, zatimco na
Ceskomoravské vrchoving jsou dfevouhelné
vysoké pece spolehlivé pisemn& dolozeny tepr-
ve k roku 1651 (7). Uvézime-li postup technolo-
gie neptimé vyroby Zeleza ve sméru ze z&padu
na vychod, pak je nepravdépodobné, Ze by se
vyhnul  Ceskomoravské  vrchoving,  kierd
predstavovala tehdy vyznamnou oblast piimé
vyroby 2eleza z rud.

Hamr postaveny v roce 1614 v mistech dnein(
Staré pily, o némz se v literature uvadi, Ze nebyl
uZivén ke svému GCelu a v padesétém roce
tého stolett byl prestavén na papirnu, mohl
tedy byt vybaven drevouhelnou vysokou pec,
kterou se nepodafilo produktivnim zpdsobem
zprovoznit. Piitinou mohl byt nedostatek zkuge-
nostf s novou technologif, ddle jiz zmmheéné
strzen( Velkého Dérka v roce 1631, kieré vedlo
ke znicen! budov a predeviim pak tricetiletd
valko, kterd ochromila kulturni a hospoddrsky
sivot kraje. Teprve po ukongeni valky a
vestfalském miru v roce 1648 se rozviif nepfima
vyroba Zeleza z rud i na Zdérsku a v roce
1651 jsou postaveny prvni dfevouhelné vysoké
pece v Kadové a v Dlouhém v Nového Mésta
na Moravé a byvaly "Kratzerov" hamr je defini-
tivng prestavén na papirnu. Vysoké pece v
Kadové i v Dlouhém byly jiz postaveny syny
imona Kratzera a stély blize ke zdrojom
zelezné rudy i paliva - dievéného uhlr.

Zavér

V prispévku je naznaceno, e hamr zffzeny v
roce 1614  dietrichstejnskym hospoddFskym
radou a pozd&iim majtelem novomé&stského
statku Simonem Kratzerem ze Schonsberka po
zborenl &&sti konventnich budov  2ddérského
klastera mohl slouzit ji2 k neptimé vyrobé Zele-
za z rud. To znamend, %e namfsto kusové
dymacky ¢&i kusové pece v ném mohla stét
drevouhelnd vysokd pec k plynulému taveni
surového Zeleza. Podporujf to ndlezy strusek v
blizkém okolf odpadntho kandlu z byvalého
vodntho dile. Jde o Zelezdrské strusky, které
iednoznaéné charakterizujf redukenf procesy
probfhajicf v direvouhelné vysoké peci.



V tomto hamru, o n&m# se v literatuFe uvdd, Ze
byl od svého zffzenl v roce 1614 a# do pres-
tavénl na papirnu v roce 1651 nevyuzity (unbe-
nutzt - (3)), patrné jiz stéla vysokd pec, kterou se
nepodafilo uvést do trvalého produktivatho
provozu. Jako piféiny zde mohly pdsobit nedos-
tatek zkuSenostlt s novou technologif, strzeni
budov povodn( protrzenim hréze rybnka Velké-
ho Darka v roce 1631 a hospoddrské zpus-
togenf kraje Ivédskymi voisky bshem tricetileté
vdlky. Teprve po vestfélském miru, v roce 1951,
vzni(a]f na Zdarsku provozuschopné drevou-
helné vysoké pece a "Kratzerdv” hamr je defini-
tivné piestavén na papfrnu.
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Tab. 1 Slozenf strusek a keramiky z lokalit Stara pila a Hamrmyl

Slozka Stard pila Stard pila Hamemyl Stard pila
hmot. % struska struska 2 struska 2 keramika 2
No,O 0 0 0,1
MgO 6,03 501 1,27
Al, O, 16,59 22,23 15,38 16,63
SiO, 51,22 5671 55,54 68,87
P.O. 0 0 0
S 017 0,11 0,02
K,O 1.5 1,23 4,32 4,4
CaO 20,85 Q6 Q3 0.59
TiO, 096 09 14 1,69
CR O, 0,52 0,52 0,44
MnO 1.38 1,18 1,32
Fe .O, 073 2,45 10,85 7.8
Celkem 9995 99,94 99,94 93,98

mista ve struskdch, jedno misto v keramice.
1) vzorek z Gnora 1989
2) vzorky z kvétna 1989

Poznémky: Andlyzétor Tracor, urychlovaci napéti elektronového paprsku 25 kV, expozice 100 s, analyzovand
plocha 1 mm?, program SSQ 1, systém korekei ZAF - atomové &islo, absorpce, fluorescence, analyzovand ti

Okraj keramického sttepu byl zaoblen o
maximd&lin( tlousfce v mist& zaoblenf 10 mm. Slo
o keramiku vyrobenou na noZnim, rychle
rotujicim  kruhu, modrosedé zbarvenou s
tedohn&dym jadrem, coZ sv&dél o redukenf
atmosféfe v hrncitské peci a o predasném
vyjmutl - o pFedéasné preruseném vypalovanf v
peci. Podle Nekudy a Reichertové (8) méla

sttedovékd keramika na Moravé toto sloZent
[hmot.%}: 58 a2z 71 SiO,, 15 a2 22 Al,O, a ve
zbytkv_Fe,O,, TiO, CaO, MgO, K 3, Na,0,
popt. P,O,. Ve stopovych mnozstvich mize tyt
piitomen BS Co. Ni, Sn, Cr, Mn, Pb a Cu. Podle
uvedenych charakteristickych znakd, chemické-
ho sloZenl a s vyuZitim dat v citované préci, lze
keramiku zaFadit do 16. stolett.
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Obr.1 Byvalé Papirna ve Zdéte nad Sézavou zfizend v 17. stoleti na misté hamru z roku 1614, pozdéji Stary
mlyn, dnes tzv. Stard pila. Stav ze srpna 198G.
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