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Deblinské rudné doly — stopy po tézbheé stribra a zlata
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PFispévek pojednava s vyuzitim regionalnich pramen(, v€etné mistni kroniky, na zakladé terénniho
priizkumu a chemickych a mineralogickych analyz vzorkd odebranych z byvalé d(ini lokality, o historii a
také o souCasném stavu byvalych deblinskych rudnych doll. Zdejsi rudné doly nalezi k nejstarSich
lokalitam tézby drahych kovu v okoli TiSnova. Ziskané vysledky potvrzuji, ze v dolech byly v minulosti
tézeny sulfidické rudy, které obsahovaly jako pfimés stfibro a podporuji pfedpoklad, ze se zde
nachazela téz loziska zlatonosného kfemene.

K historii Deblina a dolovani

Deblin lezi necelych 7 km jihozadpadné od TiSnova. Je to velmi stara osada, zminéna jiz v listiné k roku
1173, avSak zhotovené az ve 14. stoleti [1]. V jiné listing, pochazejici z roku 1234, se tato osada uvadi
jako Deblin [2]. Tehdy ves patfila Ratiboru z Deblina. Domy i zahrady sou¢asného Deblina jsou
rozlozeny na svazich dvou ramen Deblinského potoka (obr. 1), ktery se asi sedm kilometrd vine mezi
kopci hlubokého udoli az k TiSnovu, kde se vléva pod jménem Zavistka do feky Svratky [3]. Z déjin této
vsi je znamo, ze jiz koncem 12. stoleti vzrostl vyznam rodu pand z Deblina, ktery spolu s pany z
Lomnice a Pernstejna nalezel v té€ dobé k vyznamnym Slechtickym rodim nejenom na TiSnovsku, ale i
na celé tehdejsi Moravé [1,3,4].

Moravsky markrabé Pfemysl| daroval roku 1234 Ratiboru z Deblina, za sluzby prokazané jeho matce
kralovné Konstancii, vSechno své pravo, které mél na stfibrnych horach pri Debliné. Od té doby
vystupoval Ratibor z Deblina az do roku 1245 jako svédek na rdznych listinach [4]. Rozvoj hornictvi v
Debliné  av jeho blizkém okoli I1ze tedy datovat pfiblizné do prvni poloviny 13. stoleti.

Pocatky, vlastni pribéh dolovani i hutnického zpracovani olovnato—stfibrnych rud na Deblinsku jsou
v3ak nejasné. Jestlize se v darovaci listiné z roku 1234 piSe o odstoupeni tfi Stol a udéleni kutaciho
prava, pak Ize soudit, Ze se v Debliné dolovaly a zpracovavaly olovnato—stfibrné rudy jesté pfed timto
datem. Jestlize vezmeme v Uvahu majetkovy a mocensky vzestup pant z Deblina, kterym nalezel
kromé jinych majetk také hrad Loucky, jehoz mohutné rozvaliny se doposud nachazeji na strmém
kopci mezi Predklastefim a Dolnimi Lou¢kami, Ize pfitom nepfimo také usoudit, Ze zdejSi t&Zba a
zpracovani rud byly rentabilni.

Avsak rod pant z Deblina vymrel po megci jiz po¢atkem 14. stoleti a vétSina rodového majetku presla
shatkem na pany z Lomnice, jejichZ jedna vétev pfijala také rodové jméno z Deblina. Pani z Lomnice
a Deblina prodali jiz v roce 1415 ves Deblin spolu s okolnimi vesnicemi Janovi z Drahotus, jehoz
spolecnikem se stal v roce 1448 Vanék z Boskovic. Oba maijitelé vSak prodali deblinské panstvi méstu
Brnu, které je koupilo 25. ledna 1466 s hradem i mésteCkem a okolnimi vesnicemi za 2500 uherskych
dukatd [5].

Patrné v dobé, kdy ménilo deblinské panstvi své maijitele, doslo k Utlumu a snad i k Uplnému
preruseni t8zby zdejSich olovnato—stfibrnych rud. Lze tak usoudit z toho, Ze teprve na pocCatku 16.
stoleti utvofili brnénsti méstané Véaclav Perla, sladovnik Jan Gerold, Jan apatykar, Matous Sbéslavsky
a sitaf Jakub Vasyk spole€nost s norimberskym méstanem Grinhowarem a kral Vladislav |l. Jagelonsky
jim 12. bfezna 1510 dovolil obnovit doly a kverky na dobyvani zlatych, stfibrnych, médénych, cinovych
a jinych rud v Debliné [5]. Podnikani zminéné spole¢nosti pozdeéji ustalo, ale 20. listopadu 1530 si
brnénska méstska rada vyZadala nové privilegium na dolovani na svych pozemcich u Deblina, zvanych
Danielovy hory, i na jiné deblinské pudé. Toto privilegium méstu kral Ferdinand 1. Habsbursky potvrdil
roku 1557, v€etné prava na vSechny doly na Sest mil od mésta, které udélil méstu Brnu jiz kral Véaclav 1.
v roce 1297 [5].

Ma se za to [3], ze olovnato—stfibrné rudy se poté u Deblina tézily jesté po ffi stoleti, to znamena
az nékdy do pocatku tficatych let 19. stoleti, avSak tézba postupné slabla a doly zanikaly, nebot rudy
byly na stfibro chudé a kopani do hloubky se zdrazovalo. Podle nékterych pramenl spadal nejvétsi
rozmach deblinskych stfibrnych dolt do 13. az 15. stoleti, av8ak zpravy o mnozstvi vytéZzené rudy a
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celkové &innosti dolu chybéji. Podle tradice [3] se doly nachazely na severovychodnim svahu navrsi
mistn& nazyvaného Spilberk (obr. 2), kde se dosud nachazeji &etné odvaly hlusiny po t&Zbé rud (obr.
3).

Na Komenského mapé Moravy, vydané v roce 1627 a téZ na vydani z roku 1664, je na severozapad
od znaku a nazvu méstecka Deblin znacka Auri & Argenti fodine (obr. 4) vypovidajici o tom, Ze jesté
v druhé poloviné 17. stoleti byly v okoli Deblina vyznamné a tehdy také vSeobecné na Moravé znamé
doly na zlato a stfibro.

Také novéjsi prameny regionalni literatury lokalizuji stopy po dolovani stfibra do SirSiho okoli
Tidnova a stopy po té&Zbé zlata téZ do okoli Deblina [6, 7]. Jako moZné lokality dolovani zlata
pfichazeji v uvahu podle rozsahlé kompilacni prace obsahujici 208 literarnich pramen(, kterou
zpracoval J. Pafizek [7], hora Kvétnice u TiSnova a okoli Deblina. Podle staré tradice se zlato ryzovalo
v potoce Besénku pod Kvétnici a podle kutacich praci uskute¢nénych jesté v 19. stoleti na Kvétnici,
byl prokazovan ve vzorcich vyskyt zlata spolu s médi, manganem, goethitem a limonitem. Podle tradice
se zachovalo téz réeni Kvétnice hora, Besének voda, drazsi nez cela Morava, zdUrazniujici zde skryté
nedozirné nerostné bohatstvi. Z historickych prament tedy plyne, Ze v Debliné a jeho blizkém
okoli bylo kromé stfibra, také téZeno jisté mnozstvi zlata.

Soucasny stav lokality a prizkum terénu

Navrsi nazyvané Spilberk ma tvar protahlé elipsy, jejiz del$i osa sméfuje téméf primo od jihu k severu
(obr. 1). Jeho nadmorska vyska je okolo 500 m a severni ohnisko elipsy navrsi Spilberku se nachazi
vzdusnou ¢€arou asi 1,2 km vychodné az severovychodné od deblinské navsi. Povrch kopce i jeho
svahy jsou odlesnény a hospodarsky vyuzivany. Pouze severozapadni svah kopce je dnes pokryt
lesem. Vrchol Spilberku je dobie pfistupny ze severovychodu od potoka Zavistky, podeél jehoz pravém
brehu vede silnice z Tisnova pres Zerntvku a Cizky do Deblina. Je také pfistupny od jihu, odbo&ime—li
na néj vpravo od silnice z Vohangic a Pejskova do Deblina, pfimo severnim smérem.

Prostor, v némz se nachazely doly na sulfidické stfibronosné rudy — galenit a pyrit, obnovené
brnénskymi méstany na zakladé listiny ¢eského krale Vladislava Jagelonského v roce 1510, je dnes
dosti dobfe vymezen odvaly kameni, tj. hluSiny, vytéZzené z otviranych a rozsifovanych $tol, a nachazi
se pfiblizné na severovychodni strané kopce. Prvni odvaly se nachazeji témér tésné pod navrSim
kopce, na nepatrném svahu, dalsi jiz na zpoCatku mirné, posléze prudce se svazujicim svahu kopce.
Hromady vytéZené hlusiny se rozprostiraji v pruhu proménné Sifky v celkové délce asi 50 az 60 m a
zasahuiji asi do 1/3 délky svahu, odhadovano ve sméru od vrcholu Spilberku do Gdoli potoka Zavistky.

Dnes je to kolem Sesti odvall vytézeného lomového, nepfilis kompaktniho kamene, tvofeného
prevazné kifemiCitou horninou. Vytézené odvaly a haldy hluSiny maji rozméry kolem
2,3x1,3x(50 az 60 m) — zakladnaxvyskaxdélka odvalti — coz je asi 110 m®, poditame—li s prifezem
odvall priblizné ve tvaru parabolické Usece. Predpokladame—li priifez chodeb kolem 0,6x1,7 m?, pak
Ize pocitat s délkou Stol 110 m, snad i vice. Tato délka mohla byt mnohem vétsi, pfedpokladame-li, Ze
jisty podil vytézené hlusiny mohl byt v minulosti odvezen na stavbu domk{ v nedalekém Debliné a také
v blizkych Cizkach, na jejimz katastru se kopec Spilberk nachazi.

Z odvalli na severovychodnim svahu Spilberku (obr. 3) byly odebrany vzorky k chemické a
mineralogické analyze. Vzorky o pfiblizné velikosti vétSich vlaSskych ofechu, obsahovaly vzdy kromé
horniny i jistou East Zilného kiemene. Je zaroven pozoruhodné, Ze v blizkém okoli nebyly nikde
nalezeny stopy po zpracovani vytéZenych rud, napfiklad strusky po jejich hutnickém zpracovani. Téz
se zde nenachézela vodni dl’Ia které mohla slouiitjako stoupy k drceni vytéienych rud, nebo k pohonu
odtud Na Kavrdé a dalSi VOan mlyn byl po proudu potoka Zavistky, témérf az v TiSnové, v mistech kde
je dnes ulice Za mlynem.

Analyzy vzorku hluSiny s €asti zilného kiemene

K chemickym analyzam byla vyuZita metoda energiové disperzni rentgenové spektralni mikroanalyzy
a k analyze fazové byla aplikovana metoda rentgenové difrakéni analyzy. Chemicka analyza probéhla
pomoci dvou analytickych komplexd PHILIPS/EDAX a JEOL JXA8600/KEVEX a k fazové analyze byly
pouzity pfistroje SIEMENS D500 a PHILIPS—X'PERT. Zakladni podminky analyz jsou uvedeny vzdy
spolu s vysledky analyz jednotlivych vzorkd. Vzorky k analyzam byly pfipraveny tfemi zplsoby:
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1) jako celistvy metalograficky vybrus,
2) jako fragmentované &asti vzorkU, rozdrcené na velikost liskového ofechu az hrachu,
3) ve formé vzorkud rozdrcenych a rozemletych na prasek.

1. Analyza metalografického vybrusu

Ze vzorku hlusiny s Casti zilného kfemene byl zhotoven metalograficky vybrus, ktery byl po napareni
grafitem analyzovan na zafizeni JEOL JXA8600/KEVEX pfi urychlovacim napéti 15 kV s expozici
jednoho méfeni 100 s a ke kvantitativnimu zpracovani byla aplikovana metoda korekci ZAF. Byla
pouzita ploSna analyza pfi niz bylo chemické slozeni stanoveno v péti riznych mistech vybrusu z
plochy o velikosti 2x2 mm® a bodova analyza ke stanoveni chemického sloZeni jednotlivych fazi
tvoricich matrici vzorku.

Z vysledk( plyne, Ze kfemicitanovy vzorek odebrany z vytfidéné hlusiny obsahoval v prdméru asi
2,4 hm.% siry a nevelké mnozZstvi stfibra (asi 1000 ppm). Stfibro je vazano jednak na pyrit a dalSi
sloZky kifemicité horniny, pyroxen a ortoklas. SloZeni pyritu je v tabulce uvedeno jednak v hmotnostnich,
jednak v atomovych procentech. Podle obsahu siry a Zeleza v atomovych procentech je zfejmé, Ze jde
vskutku o pyrit FeS,, znecidtény kfemikem a dalSimi prvky (Mg, Al a K).

2. Analyza fragmentovanych ¢asti

Povrch kazdého rozdrceného vzorku zilného kfemene byl napafen grafitem a chemicky rozbor se
uskutecnil pomoci analytického komplexu PHILIPS/EDAX pfi urychlovacim napéti 20 kV a dobé
jednoho méreni 100 s. Aplikovan byl systém korekci ZAF. K ovéfeni, zda v horninach z odvalu, které
byly pfi pudvodni tézbé vytfidény jako hluSina, se mohou nachazet ve spolehlivé detekovatelné
koncentraci vzacné kovy (byt i v rozptylené, lokalni mikroskopické velikosti) byla pouzita bodova
analyza (tj. méfeni pomoci fokusovaného elektronového paprsku dopadajiciho na jediné misto vzorku).
Mista k této bodové analyze byla vybrana na obrazovce analyzatoru podle intenzity odraZenych
elektronti (BSE), nebot' je obecné znamo, ze prvky s vysSim atomovym Cislem odrazeji vétsi podil
dopadajicich elektronl, nez prvky s atomovym c&islem nizSim. Mista vzorku obsahujici prvky (kovy) s
vyrazné vysSim atomovym cislem nez Cini primérné atomové Cislo analyzované hlusiny se tak
zobrazuji na obrazovce silnym lokalnim jasem. Vysledky takto provedené mikroanalyzy jsou obsazeny
v tabulce 2.

Obsahy prvkl stanovené v jednotlivych bodech fragmentu byly sefazeny do této tabulky v poradi
klesajiciho obsahu zlata analyzovaného pfi jednotlivych méfenich. Vysledky bodovych analyzy celého
souboru deseti bodovych analyz na povrchu fragmentu (tab. 2) byly kvuli pfehledu poté sestaveny do
souhrnné fab. 3. V této tabulce znali prvni sloupec aritmeticky prdmér téchto bodovych analyz. Ve
druhém sloupci je uvedena nejvysSi zméfena koncentrace prvku bodovou analyzou na povrchu lomu
(fragmentu), vzdy ze série deseti méfeni. Kromé této analyzy probéhla na lomu fragmentu jesté ve
tfech mistech povrchu analyza plodna, jejiz vysledky jsou rovnéz v tabulce 3.

Z analyz plyne, Ze z prvk( s vysokymi atomovymi Cisly nachazime na povrchu lomu Zzilného
kfemene v mikroskopickych objemech az 3,1 hm.% olova (Pb — Z = 82), 32,9 hm.% téméf ryziho zlata
(Au —79), 8,5 hm.% barya (Ba — 56), ale téz 12,0 hm.% zeleza (Fe — 26) a 39,2 hm.% manganu (Mn —
25). Zlato  se lokalné vyskytuje v jisté korespondenci s olovem a se stopami stfibra, zatimco baryum
se nachazi v mistech, kde je zaroven pfitomen ve zvy3ené koncentraci mangan a Zelezo, a kde
existuje také nevelké mnozstvi kobaltu. Olovo a stfibro je rozptyleno na lomu ziiného kfemene vice
méné nahodné, pficemz oba prvky lze detekovat také ploSnou mikroanalyzou (fab. 3). PloSnou
analyzou na povrchu lomu vSak nebylo detekovano baryum, kobalt a zlato (fab. 3), jejichz obsah je na
analyzované ploSe lomu pod mezi detekovatelnosti pouZité metody.

Vysledky aplikované mikroanalyzy jsou pfekvapujici a jednoznalné potvrzuji, ze ve vytfidéné
hlusiné z odvall, obsahuijici jisté mnozstvi zilného kiemene, se nachazi v mikroskopickych formach (v
objemech fadové cca 10 az 10° um®) nerovnomérné rozptylené ryzi zlato (obr. 5) a baryum. Zarover
vidime, Ze koncentrace olova a stfibra stanovené ploSnou analyzou jsou fadové shodné s
nejvysSimi koncentracemi obou prvku stanovenymi bodovou analyzou (tab. 2 a 3). Oba prvky (Ag, Pb)
jsou v hlusiné obsahujici Zilny kfemen ve srovnani se zlatem rozlozeny ponékud rovnomérnéji, aviak
jen o velmi nizké koncentraci. Kontrolni bodovou analyzou stfibra a olova na povrchu dalSiho
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fragmentovaného vzorku bylo nalezeno pouze 0,14 az 0,23 hm.% Ag a 1,26 az 1,99 hm.% Pb. Pro
zvolené podminky analyzy se tato mnoZzstvi nachazeji nad mezi detekovatelnosti.

3. Analyza praskovych vzorku

Rozdrcené vzorky horniny s jistym mnoZstvim Zilného kfemene byly nejprve velmi jemné rozemlety
v achatovém mlynku na prasek o zrnitosti 1 az 10 um, pfi¢emz mileti trvalo pfiblizné 24 hodin. Poté byl
prasek vsypan do plexisklového ramecku o priméru cca 30 mm a v difraktometru SIEMENS D500,
popfipadé PHILIPS—-X'PERT, z né&j bylo digitalni formou sejmuto rentgenové difrakéni spektrum v
rozsahu Uhlu 2 theta 5 az 120 stuprid. Digitalné sejmuté spektrum bylo poté testovano pomoci banky
standardd minerald, ktera obsahuje celkem 8.10* standardu a je soucasti databaze pfislusejici k obéma
difraktometriim.

Testovani probéhlo s vyuzitim databaze praskovych udaja PDF3: ICDD — JCPDS Pensylvania, USA
2000. Sejmuta zakladni difrakéni spektra jednotlivych vzork( vytfidéné hlusiny s Easti Zilného kfemene
jsou v databazi UMI FSI VUT v Brné archivovana k pFipadné kontrole po dobu nejméné deseti let.

Z tabulky 4 plyne, Zze ve vzorcich hornin, obsahujicich Zilny kfemen a odebranych z odvall na
svazich Spilberku, se jako mineraly nachazeji: prevazné& kfemen, dale flogopit, edenit, mikroklin,
draselny Zivec, anortit, dolomit, feropargasit, muskovit a také siran Pb;SOs, ktery ma orthorombickou
strukturu. Jeho strukturni vzorec se podle autor( [8] piSe téZ PbSQ,.(PbQO),, coZ ukazuje na souvislost
oxidu olovnatého PbO (klejtu) a mineralu anglesitu PbSQO,. Nerost ferropargasit, ktery je monoklinicky,
se v literatufe [9] uvadi jako blizky mineralu amfibolu a je soucasti vyvielych i metamorfovanych hornin.
Jako mineraly uréené na podkladé chemické analyzy Ize k pfedchozi skupiné nerostu jesté pfifadit pyrit,
pyroxen a ortoklas a podle tabulky 1 a také zlato, které se v zilném kfemenu nachazi v nepravidelnych
¢asticich (zlaténkach) mikroskopickych rozméru (tab. 2 a 3, obr. 5).

Pod heslem Deblin najdeme v Krutové kompendiu Moravské nerosty a jejich literatura [10] pouze
mineraly ankerit, nachazejici se v sericitické rule z kamenolomu vlevo od cesty k Dolnim Louckam,
pyrit, nalezeny v rule pfi kopani studny u domu €islo 1 a stilpnosiderit z opusténych Zelezorudnych dolu.

Souhrnné zhodnoceni

Podrobny povrchovy prizkum terénu v okoli Deblina a navrsi Spilberku probéhl v letech 1997 az 2005
nékolikrat. Jeho cilem bylo najit kromé stop po duini Cinnosti také stopy po hutnickém zpracovani
olovnato—stfibrnych sulfidickych rud, které zde byly v minulosti vytézeny. K dokladim hutnického
zpracovani zdejSich, prevazné sulfidickych rud, nalezi jako odpad strusky, pfedevSim strusky
provazejici vyrobu suroveho olova, z néhoz byva nasledné, daldim hutnickym pochodem, ziskavano
stfibro. Je pravdépodobné, Ze ve stfedovéku a snad také i v pozdé&jSi dobé&, nebylo zvykem vytéZené
rudy hutnicky zpracovavat vzdy pfimo v mistech, kde byly dobyvany.

Napfiklad k lokalitam, které byly v poslednich letech podrobeny prizkumu s hlediska tézby

olovnato—stfibrnych rud a kde byly pouhym povrchovym prizkumem terénu nalezeny prikazné stopy
hutnického zpracovani vytéZenych rud pfimo v mistech jejich t&Zby, patfi: Jezdovice u Tresté [11],
Hybralec u Jihlavy [12], Stfibrné Hory [13], Simtany [14] a BartouSov u Havli¢kova Brodu.
Avsak pfes znacné Usili a pozornost pfi povrchovém priizkumu terénu, nebyly aZz doposud nalezeny Zadné
stopy po hutnickém zpracovani vytézenych rud v lokalitach: Predni radlicky vrch u Dagic [15], Valtinov
zapadné od Slavonic, Dobra Voda u Telée [16], Peperek u Zdaru nad Sazavou a také v Debling u
TiSnova.

Ve vzorcich odebranych z odval(l, obsahuijicich vytfidénou hlusinu se zbytky Zilného kfemene, se podle
analyz nachazi nevelké mnozstvi stfibra (podle ploSné analyzy 700 az 1000 hm.ppm, bodové az 2300
hm.ppm). Chemickou mikroanalyzou byl potvrzen pyrit (FeS;) s malym mnozstvim stfibra (~900 hm.ppm),
avSak v zadném z odebranych a nalyzovanych vzorkd nebyl fazovou analyzou identifikovan galenit (PbS).

V Zilném kfemenu vzorkG ze Spilberku byly mimo vSechny pochybnosti identifikovany
v mikroskopické formé zlaténky (Supinky, plisky, drobna nepravidelna zrnka —v objemech az 10° pm3,
ojedinéle mistné i vétSich), coz by potvrzovalo historické zpravy ze 16. stoleti [5] v tom smyslu, ze
v deblinskych dolech se v davné minulosti vskutku mohlo tézit zlato. Podle méreni bodovou analyzou
se zlato nachazelo spolu s nevelkym mnozstvim olova (tab. 3 — v priméru 10,7 hm.% Au a 1,7 hm.%
Pb) a podle rovnovazného diagramu Au —Pb [17] Ize soudit, Ze mUze jit o zlato obsahujici nevelky podil
faze typu Au,Pb.
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Dale je zajimavé, Ze vlistiné zroku 1510 se sice piSe o dolech k dobyvani zlatych, stfibrnych,
médeénych, cinovych a jinych rud v Debliné [5], avSak v zadném ze série odebranych a zevrubné
chemicky i fazové analyzovanych vzork( nebyly ani ve stopach nalezeny méd’ a cin, popfipadé ty
faze (mineraly), které prvni i druhy prvek obsahuiji.

Lze vS8ak predpokladat, Ze pfi analyze dostate¢né velkého poctu vzorkl odebranych z hald
rozprostirajicich se na severozapadnich svazich Spilberku, by se spektrum doposud identifikovanych
minerall rozsifilo.
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Obr. 1 Poloha Deblina s vyznagenim navrsi Spilberk, které je situovano severovychodné od pismene
A, ¢ernym bodem

Obr. 2 Pohled na svahy navrsi Spilberk od jihovychodu
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Obr. 3 Haldy se rozprostiraji na severovychodnim svahu Spilberka. Vétsina vzork
vytfidéné hlusiny s Ziinym kfemenem byla postupné odebrana z této haldy
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Obr. 4 Deblin na Komenského mapé Moravy, vydani datované rokem 1664. Nad napisem Deblin je
znacka Auri & Argenti fodine — uprostfed zkfizena kladivka, vlevo kole¢ko s teCkou a vpravo dorUstajici

pulmésic, znacici nalezisté (doly) zlata a stfibra
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Obr. 5 Deblin — Spilberk. Ryzi zlato (zlaténka nepravidelného tvaru) na lomu v misté styku tfi hranic zr
zZilného kfemene. Udaje o chemickém slozZeni v analyzovaném bodé jsou v tabulce 2 — misto 2 (zobrazeni

v odraZzenych elektronech BSE) 5
Tabulka 1 Vysledky analyz metalografického vybrusu z lokality Spilberk v Debliné

Analyza Plosna Bodova
Prvek X Sy Pyrit Pyroxen Plagioklas
[hm.%] [hm.%] [hm.%] [at.%] [hm.%] [hm.%]
0] 43,57 1,36 - - 42,45 47,51
Na 0,36 0,52 - - - 4,55
Mg 3,45 0,31 0,31 0,51 6,23 0,11
Al 7,34 0,61 0,14 0,20 6,56 13,83
Si 22,98 1,69 2,41 3,41 21,96 27,30
S 2,41 2,22 50,73 62,80 0,12 0,23
K 1,86 0,17 0,22 0,23 1,11 0,37
Ca 5,91 0,62 0,15 0,15 9,03 5,64
Ti 0,89 0,23 0,08 0,07 0,28 0,09
Fe 11,13 1,26 45,86 32,59 12,09 0,16
Ag 0,102 0,012 0,09 0,03 0,15 0,21

Tabulka 2 Bodové analyzy fragmentu Zilného kfemene (oblast 1-10) lokalita Spilberk [hm.%)]

Prvek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o] 15,99| 29,93| 36,57 40,29| 4987 43,15| 28,75| 38,08| 28,58| 44,26
Na 0,00 0,00 0,09 0,09 0,14 0,07 0,18 0,00 0,21 0,47
Mg 0,13 0,07 0,13 0,13 0,17 0,48 0,07 0,11 0,15 0,20
Al 20,59 4,68 2,07 4,27 6,00 9,91 2,52 2,89 0,51 3,54
Si 28,02| 37,02| 41,02| 3851| 34,75| 36,51 2,23 1,79 16,31 1,61
P 0,43 0,52 0,17 0,27 0,17 0,07 1,08 1,17 0,11 1,19
S 0,04 0,00 0,10 0,19 0,16 0,09 0,09 0,14 0,05 0,05

101




Archeologia technica 17

Ag 0,16 0,12 0,09 0,17 0,09 0,23 0,17 0,19 0,11 0,00
K 0,13 0,09 0,03 0,09 0,06 3,57 0,32 0,29 0,07 0,19
Ca 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,05 0,07 0,04 0,04 0,03
Ba 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,20 8,54 7,85 4,31 6,61
Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,66 0,48 0,71
Mn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3920| 34,43| 32,85| 30,77
Fe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 10,77 8,96| 12,01 7,95
Co 0,08 0,00 0,00 0,09 0,07 0,00 0,66 0,62 0,88 0,60
Au 32,87 26,02| 1827| 1543 7,67 3,28 1,48 0,96 0,57 0,00
Pb 1,57 1,54 1,23 0,39 0,79 1,71 3,08 1,90 2,77 1,81
Tabulka 3 Souhrnné vysledky analyz fragmentu Spilberk [hm.%]
Analyza | Bodova: oblast 1 az 10 Plo3na: tii oblasti 1x1 mm?®
Prvek Primér x | Maximum [ Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 X Sy
0 35,47 49,87 51,30 55,08 55,53 53,97 2,32
Na 0,13 0,47 0,29 0,13 0,21 0,21 0,08
Mg 0,16 0,48 0,30 0,15 0,18 0,21 0,08
Al 5,70 20,59 0,47 0,41 0,42 0,43 0,03
Si 23,78 41,02 45,11 43,49 43,06 43,89 1,08
P 0,52 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0,09 0,19 0,15 0,06 0,31 0,17 0,13
Ag 0,13 0,23 0,14 0,00 0,06 0,07 0,07
K 0,47 3,57 0,11 0,00 0,04 0,05 0,06
Ca 0,04 0,08 0,11 0,03 0,05 0,06 0,04
Ba 2,77 8,54 - - - - -
Ti 0,26 0,78 0,11 0,09 0,03 0,08 0,04
Mn 13,73 39,20 0,15 0,25 0,00 0,13 0,13
Fe 4,04 12,01 0,34 0,31 0,11 0,25 0,13
Co 0,30 0,88 — - - — —
Au 10,66 32,87 - - — - -
Pb 1,68 3,08 1,54 0,00 0,00 0,51 0,89
Tabulka 4 Mineralogicka analyza praskovych vzork( z lokality Spilberk
Vzorek Faze | Stechiometricky vzorec Mineral Standard
Spilberk 1 11 |SiO, kfemen 33-1161
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1.2 | KMgs(SizAlO10)(OH), flogopit 24-0867
1.3 | NaC,Fe,AlSig Al,Ox(OH), feropargasit 26-1372
1.4 | NaCa,MgsAISi;O,,(OH), edenit 23-1405
Spilberk 2 2.1 SiO, kifemen 33-1161
2.2 | KMgs(SisAlO4)(H.0) flogopit 10-0495
2.3 | KAISIi;Og mikroklin 220687
24 | PbsSOs [PbSO,.(PbO),] siran olova 23-0334
2.5 | KAISIO,4 Zivec 33-0988
Spilberk 3 3.1 |SiO, kfemen 33-1161
3.2 | NaCa;MgsAISi;O(0OH), edenit 23-1405
3.3 | (CaNa)(SiAl),Og anortit 20-0528
3.4 Ca(Mgoe7Feogg)(C03)2 dolomit 34-0517
Spilberk 4 4.1 SiO, kfemen, low 05-0490
4.2 | KMgs(SizAl)O4oF, flogopit 16-0344
Spilberk 5 51 |SiO, kifemen, low 05-0490
5.2 | (K,Ba,Na)y75(Al,Mg,Cr,V),(Si, muskovit 46-1409
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